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1, Definicja  oś rodka wielofazowego.  Założ enia podstawowe

Przez  oś rodki  wielofazowe  rozumiemy  oś rodki  niejednorodne  o  budowie  ziarnistej,
takie jak metale, materiały ceramiczne, beton, skał y, polimery zbrojone  itp. Skład chemiczny,
krystalograficzny  itd. są   z punktu widzenia  teorii oboję tne, dopóki spełnione są   podstawo-
we  zał oż enia teorii,  o  których  zaraz  bę dzie  mowa.

Słowo «faza» ma w mechanice i fizyce wiele znaczeń i wystę puje  w róż nych kontekstach,
jak  np. «przestrzeń  fazowa»  w  mechanice statystycznej,  «faza»  ukł adu drgają cego  w dyna-
mice,  «ukł ad  wielofazowy»  w  termodynamice  i  in.  W  teorii  oś rodków  wielofazowych
okreś lenie  «faza»  uż ywane  jest  w  specjalnym  znaczeniu  i,  aby  uniknąć  nieporozumień,
mówimy  również, zamiast  o oś rodkach  wielofazowych,  o oś rodkach  złoż onych.  N ie należy
zwłaszcza  utoż samiać  naszej  «fazy»  ze zbliż onym  poję ciem  w  termodynamice, gdzie  przez
«fazę   jednolitą»  rozumie  się   czę ść  ukł adu o  tych  samych  wartoś ciach  parametrów  inten-
sywnych.

Ukł ad  definicji  teorii  oś rodków  wielofazowych  jest  nastę pują cy.  Rozważ amy  oś rodek
cią gły  niejednorodny  specjalnego  typu,  mianowicie  o  własnoś ciach  obszarami  stałych.
Uważ amy,  że  oś rodek  skł ada  się   z  ziaren  i  powierzchni  ograniczają cych  ziarna —  granic
ziaren. Przez ziarno rozumiemy  obszar  (w zagadnieniu przestrzennym — obszar przestrzeni
trójwymiarowej)  wypeł niony  oś rodkiem  cią głym jednorodnym,  tj.  o stał ych własnoś ciach,
wł ą cznie z orientacją   przestrzenną.  N ieco ś ciś lej —  obszar  otwarty, w którym pole tensoro-
we  opisują ce  rozważ aną   wł asność  kierunkową   (np.  pole  tensora  sprę ż ystoś ci)  jest  stałe.
D o  opisu  zjawisk  w  ziarnie  stosuje  się   wię c  teoria  oś rodka  cią głego;  aby .odpowiadało to
fizycznej  rzeczywistoś ci,  musimy zał oż yć, że rozmiary ziaren są  duże w stosunku do odległo-
ś ci mię dzyczą steczkowych.  Przez fazę  rozumiemy zbiór ziaren tego samego typu, róż nią cych
się  wył ą cznie  orientacją,  ś ciś lej —  obszar  o stał ym  odnoś nym polu  tensorowym  z dokład-
noś cią   do  pełnej  grupy  transformacji  ortogonalnych  (tj. wł ą czając  odbicie  zwierciadlane).
Zakł adamy,  że  liczba  faz  w  oś rodku  jest  skoń czona,  zaś  zbiór  ziaren  —  przeliczalny.
Podane  okreś lenia  umoż liwiają   definiowanie  róż nych  wielkoś ci  fazowych,  np.  ś rednich
w  danej  fazie.

Zgodnie z wyż ej powiedzianym,  najprostszym  oś rodkiem zł oż onym jest oś rodek jedno-
fazowy  (ziarna róż nią   się   tylko  orientacją ), w  szczególnoś ci  polikryształ .  Teoria  polikrysz-
tału  stanowi  przejś cie  do  teorii  oś rodków  wielofazowych.  Z drugiej  strony, przejś cie  takie
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stanowi  teoria oś rodka o fazach  izotropowych, w których poję cia  ziarna i fazy  utoż samiają
się .

Dotychczas  nic  nie  mówiliś my  o  geometrii  wewnę trznej  oś rodka,  okreś lają cej  formę
i  rozmieszczenie ziaren i faz.  Może ona mieć charakter deterministyczny  (przykł adem mogą
być konstrukcje  z  betonu  zbrojonego)  lub  stochastyczny  (losowy).  Ten ostatni przypadek
jest charakterystyczny  dla materiał ów (nie konstrukcji!)  i do niego w zasadzie ogranicza  się
teoria  oś rodków  wielofazowych,  którą   należ ałoby ś ciś lej  okreś lić  mianem teorii  oś rodków
stochastycznych  wielofazowych.

Podstawowym  założ eniem  teorii  na  jej  obecnym  etapie  rozwoju  jest  niezmiennoś ć
geometrii wewnę trznej w  toku  rozważ anego  procesu  fizycznego  (myś limy  o niezmiennoś ci
wzajemnego  położ enia czą stek, z dokładnoś cią  do ruchu sztywnego).  Tym samym wył ą czo-
ne  są   z  rozważ ań  zagadnienia  mechaniki  oś rodków  (do których  się   ograniczymy),  gdzie
decydują ce  znaczenie ma  ruch  i  energia  kinetyczna,  jak  np.  teoria  turbulencji  lub  teoria
zawiesin.  Opis ruchu jest opisem Lagrange'a  i ogranicza się  do rozważ ania pól odkształ ceń,
o  których  zakładamy,  że  są   mał e.  Są   to  założ enia  charakterystyczne  dla  ciała  stał ego,
aczkolwiek  nie  wyklucza  się ,  że  pewne  ziarno  może  stanowić  ciecz,  w  sensie  inkluzji
materiału nie stawiają cego  oporu odkształ ceniom postaciowym.  Zgodnie z tym, na obecnym
etapie  teoria  oś rodków  wielofazowych  jest teorią   liniową  geometrycznie. W  konsekwencji,
poza  zakresem  rozważ ań  pozostaje  problematyka  zwią zana  z topologią   oś rodka, np. nie-
istotna jest kwestia,  czy ziarna lub  fazy  stanowią   obszary  jednospójne,  czy  też nie. Z pew-
nych  przyczyn,  które  staną   się   jasne  w  dalszym  cią gu,  dogodnie  jest  jednak  wydzielić
klasę   oś rodków,  w  których  ziarna  o  postaci' obszarów  jednospójnych  są   «zanurzone»
w  oś rodku  macierzystym.  Mówimy  wówczas  o  zawiesinie, przy  czym jeś li  inkluzje  są   do-
statecznie  od  siebie  odległe,  by  ich  wzajemne  oddział ywanie  było  pomijalne,  mówimy

0  zawiesinie  rzadkiej.

2. Zakres poszukiwań

N a  ogół  za punkt startowy poszukiwań w dziedzinie oś rodków wielofazowych  uważa  się
pracę   EINSTEINA Z r.  1906  [26], w której  okreś lił   on  lepkość  zawiesiny  rzadkiej  sztywnych
kulek.

W  ogólnoś ci  klasyczny  problem  teorii  oś rodków  wielofazowych  stanowi  okreś lenie
makroskopowych  własnoś ci  materiałów  («stałych  materiałowych))) na  podstawie  znanych
własnoś ci faz  i probabilistycznego  opisu geometrii wewnę trznej. Najbardziej  podstawowym
elementem opisu oś rodka jest podanie koncentracji  faz  (stosunku obję toś ci  fazy  do  obję to-
ś ci  oś rodka).  Niewą tpliwie  u  podstaw  rozważ ań  pierwszych  badaczy  tkwił o  prześ wiad-
czenie, że znajomość koncentracji jest wystarczają ca  dla wyznaczenia własnoś ci makrosko-
powych.  W  tym krę gu  rozumowań  mieszczą   się  podstawowe  prace:  VOIGTA  Z r.  1910  [93]

1  REUSSA Z r.  1929  [79], którzy  okreś lili  stałe  sprę ż ystoś ci  oś rodka  izotropowego  o  fazach
izotropowych.  VOIGT okreś lił  makroskopowe  stałe sprę ż ystoś ci  w  postaci ś rednich arytme-
tycznych  ze  stałych fazowych,  co  odpowiada  zał oż eniu jednorodnego  (stałego) pola  od-
kształ ceń  w  oś rodku  wielofazowym
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tutaj  ,«, x  oznaczają   stałe  sprę ż ystoś ci  postaciowej  i  obję toś ciowej,  vt  koncentrację   fazy  /,
wskaź nik  V  oznacza  stałą  Voigta.  Reuss  podał   wyraż enia  w  postaci  ś rednich harmonicz-
nych, co jest równoznaczne z przyję ciem  jednorodnego pola naprę ż eń,

(R  oznacza  stałą   Reussa).  Dzisiaj  wiemy  (wykazał   to ś ciś le  dopiero  H ILL ,  [43]),  że  stałe
Voigta  i Reussa  nie są   co prawda  ogólnymi  rozwią zaniami, natomiast stanowią   ogranicze-
nia  stał ych  makroskopowych,  mianowicie

i w tym sensie grają  waż ną   rolę  w teorii sprę ż ystoś ci  oś rodków wielofazowych,  uwypukloną
specjalnymi  ich oznaczeniami  (podanymi  wyż ej).

Okres  mię dzywojenny  charakteryzował   się   podejś ciem  podobnym,  polegają cym  na
bezpoś rednim uś rednianiu  róż nych wielkoś ci,  przy  czym  problem  skupiał   zainteresowanie
głównie  metalografów  i  krystalografów.  Znane są   z  tego  okresu  prace  BOASA,  SCHMIDA,
BRUGGEMANA,  HUBERA,  ROH LA  i  in.  [7],  [8],  [12],  [42],  [82].  N aturalną   kontynuacją   tych

badań  są   uję cia  wariacyjne  (por. p. 3).

Problem  stał ych materiał owych formułujemy  dzisiaj  ogólniej  jako  okreś lenie równania
konstytutywnego  oś rodka,  gdy  znane  są   takież  równania  dla  poszczególnych  faz.  N iech
na  przykł ad  w  zagadnieniu  reologicznym  dla  oś rodka  o  fazach  izotropowych  L  bę dzie
operatorem  liniowym  okreś lają cym  historię   naprę ż enia  a{t),  gdy  zadana  jest  historia
odkształ cenia  e(t),  znanym  dla  każ dej  fazy  i

A

Zadanie polega na znalezieniu operatora makroskopowego  L wią ż ą cego  odnoś ne  «makro»-
- historie

A

or =   Lc,

gdzie  kreska  pozioma  nad  symbolem  oznacza wynik  operacji  uś redniania  (do kwestii,  co
pod  tą   operacją   rozumiemy,  powrócimy  poniż ej).  Lokalność  zwią zków  fenomenologicz-
nych  zachowujemy  rozpatrując  oś rodek  nieograniczony  i  pola  statystycznie jednorodne.
W  literaturze  spotyka  się   tu  poję cia  (nieprecyzyjne)  obję toś ci  reprezentatywnej  (np. [39]),
duż ej  w  stosunku  do  rozmiarów  ziaren,  małej  w  porównaniu  ze  zmianami makroskopo-
wymi  pola,  po  której  przeprowadzamy  uś rednianie.

Jak widać, okreś lanie wł asnoś ci makroskopowych oś rodka zwią zane jest z wyznaczaniem
wartoś ci  oczekiwanych  (przecię tnych). Problemem szerszym,  ogólniejszym  zadaniem teorii,
jest  okreś lenie  wszelkich  charakterystyk  probabilistycznych  pól  losowych  (np. naprę ż enia
i  odkształ cenia) w  postaci  np.  funkcji  korelacyjnych  lub  (wielowymiarowych)  rozkładów
prawdopodobień stwa  dowolnego  rzę du.  N a  takiej  podstawie  moż na  rozpatrywać  szereg
zagadnień  specjalnych,  jak  np.  tzw.  problem  skali  (m.in.  zależ ność  fluktuacji  wielkoś ci
uś rednianych  od  rozmiarów  obszaru  uś redniania), problem  wartoś ci  ekstremalnych  (np.
rozkł ady  prawdopodobień stwa  pewnych  wielkoś ci  ekstremalnych w  okreś lonej  obję toś ci),
tworzenie nowych  stał ych materiał owych (np. zwią zanych  z energią   odkształ cenia, z  funk-
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cjami  wytę ż enia  lub  opisują cych  fluktuację)  i  in.  Praktyczne  znaczenie  naszkicowanej
problematyki jest  oczywiste.

Oddzielny  kierunek  rozwoju  zwią zany  jest  z  zagadnieniem  brzegowym;  uzyskano  tu
nowe wyniki  o charakterze poznawczym.  W  szczególnoś ci  okazuje  się ,  że  makroskopowy
tensor  sprę ż ystoś ci  zależ ny  jest  od  poł oż enia, mimo  że  geometria  wewnę trzna  oś rodka
opisuje  się   polem  stochastycznie  jednorodnym — pojawia  się   zatem  efekt  brzegowy;
w konsekwencji  ciało jest  sprę ż yś cie  (makroskopowo)  niejednorodne. W  ogólnoś ci  wystę-
puje  również zależ ność  od pola  obcią ż enia — tensor sprę ż ystoś ci  przekształ ca się   w  opera-
tor  sprę ż ystoś ci  i problem staje  się  nielokalny;  tym samym  okreś lenie  «stałe materiał owe»
może być  tylko  luź no rozumiane.

Teoria  oś rodków  wielofazowych  obejmuje  róż ne  problemy  fizyczne,  w  zależ noś ci  od
typu  równania  (operatora) i  rzę du  pola  tensorowego;  dla  ilustracji  wymienimy:

—  w  zakresie  równań  eliptycznych:  problem  stał ej  dielektrycznej  i  przenikalnoś ci
magnetycznej; problem tensora sprę ż ystoś ci;  zagadnienia ze ź ródł ami dystorsji,  np. makro-
skopowy  współczynnik  rozszerzalnoś ci  cieplnej;

—  w  zakresie  równań parabolicznych:  wyznaczenie  stał ych  dyfuzji,  stał ych  przewod-
nictwa  cieplnego,  opornoś ci  elektrycznej;  charakterystyki  róż norodnych  pól  przepł ywu;

—  w zakresie  równań hiperbolicznych bogata  problematyka  propagacji  fal  w  oś rodku
wielofazowym:  okreś lenie  charakterystyk  dyspersji,  dyfrakcji,  tł umienia,  polaryzacji,
rozkładu  widmowego  fal;  problematyka  fal  powierzchniowych.

Ogólnie  moż na powiedzieć,  że w  zasadzie  każ de zagadnienie fizyki  oś rodków  cią głych
ma swojego  reprezentanta w zakresie  oś rodków  stochastycznych  wielofazowych.

3. Metody matematyczne

Postę py teorii oś rodków  wielofazowych  zależą   być może w wię kszym  stopniu od rozwo-
ju  metod matematycznych, aniż eli  od  typu  zagadnienia  fizycznego.

W  obecnej  chwili  dominują   dwie  metody,  wariacyjna  i  probabilistyczna,  przy  czym
wię kszość prac korzysta  z uję cia  wariacyjnego i  ogranicza się   do  rozwią zań  przybliż onych.
Kierunek  ten  moż na  scharakteryzować  jako  poszukiwane  odpowiedzi  na  pytanie:  co
moż na  powiedzieć  o  własnoś ciach  makroskopowych  oś rodka,  gdy  znana jest  tylko  kon-
centracja  faz?  Odpowiedź jest  taka,  że poszukiwanie  wielkoś ci  moż na  zamknąć  w  odpo-
wiednie  obustronne nierównoś ci  i  postęp polega w  pierwszym  rzę dzie na zacieś nianiu  tych
ostatnich.  Pomijając  odosobnione przypadki,  gdy  tą   drogą   moż na  dojść  do  rozwią zania
ś cisłego, istnieją   okreś lone  «granice»  owego  zacieś niania,  których  przekroczyć  nie moż na
bez dokładniejszych informacji  o geometrii wewnę trznej.  W  szeregu  przypadków  udało  się
osią gnąć  te «granice»,  tj.  wykazać,  że  przy  danej  wył ą cznie  koncentracji  faz  nie  istnieje
przybliż enie  lepsze  od  uzyskanego.  Kierunek  ten  ma  szczególne  znaczenie  praktyczne,
inż ynierskie,  gdyż  koncentracja  faz  jest  zwykle  wielkoś cią   znaną,  a  koń cowe  formuły
sprowadzają   się   do  pewnych  wyraż eń  algebraicznych.

Kierunek  probabilistyczny  zakł ada  znajomość  geometrii  wewnę trznej  z  dowolną   do-
kładnoś cią  w  sensie  opisu pola losowego  metodami probabilistycznymi.  Uzyskanie  takiego
opisu  drogą   eksperymentalną   jest  na  ogół  dość  pracochł onne  i  wymaga  uż ycia  korelato-
rów  mechanicznych. Wyniki  (zwykle w  postaci pewnych  szeregów  cał kowych)  wymagają,
przy  przejś ciu  do  obliczeń  numerycznych,  zastosowania  maszyn  cyfrowych.  N atomiast
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tą   drogą   uzyskuje  się  rozwią zanie  ś cisłe i moż na zbudować zamknię tą   teorię  zagadnienia.
Stosownie  do  sposobu  opisu  pola  losowego  moż na  wyróż nić  tu  trzy  główne  metody:
metodę  funkcji  korelacyjnych,  metodę   analizy  harmonicznej,  oraz  zastosowanie  wielowy-
miarowych  rozkładów  prawdopodobień stwa,  ogólniej,  funkcjonałów  prawdopodobień stwa
i  funkcjonałów  charakterystycznych.  N iemal cała  uwaga, jak dotą d, koncentruje  się   na
uję ciu  korelacyjnym,  najbardziej  bezpoś rednim.

Z  uwagi  na znaczenie obu uję ć  (wariacyjnego  i korelacyjnego)  omówimy je dokładniej
w  oddzielnych punktach, obecnie zaś wspomnimy jeszcze  o dwóch  metodach specjalnych
mają cych  zastosowanie do oś rodków  o uproszczonej geometrii wewnę trznej.

Pierwsza  z nich  obejmuje  teorię  zawiesin  rzadkich  (por. definicję   w p. 1). Jeś li znane
jest  rozwią zanie  dla jednej  inkluzji  okreś lonej  formy  w  oś rodku  macierzystym nieograni-
czonym, to rozwią zanie  dla zawiesiny  otrzymujemy  przez  prostą   superpozycję   skutków.
M a  ona zwykle postać  (na przykł adzie współ czynnika sprę ż ystoś ci  obję toś ciowej)

I

gdzie  xM  oznacza  stałą   oś rodka  macierzystego,  aL pewną  stałą   bezwymiarową   zależ ną
od  własnoś ci  sprę ż ystych  oś rodka  macierzystego  i  inkluzji  oraz  od kształ tu tej ostatniej
(pozostałe  oznaczenia,  jak  w  poprzednich  wzorach).  Dobre  przybliż enia  uzyskuje  się
przy  koncentracjach rzę du ^vt  ^  2%, przy  czym  rozwią zania  ograniczają   się  w zasadzie

do  inkluzji  kulistych  i  elipsoidalnych.
Prostota  zał oż eń  geometrycznych  pozwoliła  rozszerzyć  krą g  zagadnień  fizycznych

i w rzeczy  samej  wię kszość  rozwią zań  dotyczy zawiesin  ciała  stałego w cieczy. Przytoczy-
liś my  już  rozwią zanie  EINSTEINA  [26] dla  ukł adu  ciecz  lepka- inkluzje  kuliste  sztywne.
Tenże przypadek  dla inkluzji  elipsoidalnych  analizował   JEFFREY  [28]; dla inkluzji  lepkich
sferycznych  z uwzglę dnieniem napię cia powierzchniowego  TAYLOR  [90], przy dodatkowym
uwzglę dnieniu  tarcia i poś lizgu  OLDROYD  [75], dla inkluzji  sferycznych  sprę ż ystych  FRÓH-
LICH  i  SACK  [31]. D la  oś rodka  macierzystego  sprę ż ystego  znane  są   wczesne  prace
BRUGGEMANA  [12] i  DEWEYA  [22]; dla inkluzji  elipsoidalnych  podstawowe  rozwią zania
podał   ESHELBY  [27]; rozwią zanie  dla  pustek  sferycznych  przedstawił   MACKENZI E [68],
dla  inkluzji  sztywnych  sferycznych  H ASH IN  [32]. Warto  zauważ yć,  że niektóre  rozwią za-
nia  wynikają   z innych, jako  ich szczególne  przypadki.  Rozwój  tej drogi  poszukiwań pro-
wadził   do uwzglę dnienia  w  mniej  lub bardziej  ś cisły  sposób  wzajemnego  oddział ywania
inkluzji,  niektóre  uję cia  mają   charakter  pół doś wiadczalny.

Drugie  stosowane  czę sto  zał oż enie upraszczają ce  polega  na tym, że co prawda nie
«ograniczamy»  w  niczym  konfiguracji  geometrycznej  oś rodka,  lecz  za  to  przyjmujemy,
że  własnoś ci  (np. sprę ż yste)  faz  róż nią   się   mał o,  tj.  róż nice  są   na poziomie  fluktuacji.
Tutaj  z  powodzeniem  znajdują   zastosowanie  metody  perturbacyjne,  wykorzystywane
chę tnie  zwłaszcza  w  zagadnieniu  falowym,  z  uwagi  na  trudnoś ci  pojawiają ce  się   przy
ś ciś lejszych metodach  (por. MOLYNEU X  [71],  BERAN  [1],  SOBCZYK [86]).

4. U ję cie  wariacyjne

Uję cie  wariacyjne  (scharakteryzowane  w p. 3) w  zastosowaniu  do problemu  sprę ż y-
stoś ci, na którym zilustrujemy  koncepcję   rozwią zania, polega na wykorzystaniu  twierdzeń
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o  energii  potencjalnej  i  energii  dodatkowej  (komplementarnej)  teorii  sprę ż ystoś ci.  Roz-
waż my  dla  przykł adu  pierwsze  zagadnienie  brzegowe  i  ograniczmy  (peł ną)  energię  od-
kształ cenia  E,  nastę pują cymi  nierównoś ciami

Jo*(2e0So*)dV  <  2£< Je*Ce*dV.

Prawa  strona  nierównoś ci  wynika  z  twierdzenia  o  energii  potencjalnej,  lewa — z  twier-
dzenia o energi dodatkowej;  C i S oznaczają  kolejno  tensor sprę ż ystoś ci  i tensor odkształ-
calnoś ci;  E* jest polem odkształ ceń wirtualnych  (odpowiednio  gł adkim) zgodnych  z prze-
mieszczeniami na brzegu,  zaś o* dowolnym  zrównoważ onym  polem naprę ż eń i £0  dowol-
nym,  zgodnym z warunkami brzegowymi, polem odkształ ceń (notacja jest absolutna i może
być interpretowana w znany sposób macierzowo- wektorowy).  Weź my na przykł ad oś rodek
dwufazowy  o fazach  izotropowych  i jednorodne  pole  odkształ ceń  wirtualnych.  Ponieważ
2E  = eC e, gdyż energia  odpowiada  okreś lonym  przemieszczeniom na brzegu, otrzymamy
na  podstawie  prawej  strony  nierównoś ci

eCe  sC  v1eC1e- {- v2eC1et

a  stąd

Oznacza to, że macierz w nawiasach jest dodatnio okreś lona  (ś ciś lej pół okreś lona), a  stąd
otrzymuje  się  szereg  nierównoś ci  obejmują cych  skł adowe  tensora  sprę ż ystoś ci  (korzysta-
jąc  np.  z twierdzenia o dodatnioś ci minorów gł ównych). W  taki  sposób  moż na udowodnić
(i  jednocześ nie  uogólnić)  nierównoś ci  Voigta  i  Reussa.

Przybliż enie to jest jeszcze zbyt grube. W celu zacieś nienia nierównoś ci HASHIN i  SHTRIK-
MAN  [38] oraz  H IL L  [45] podali bardziej  rozwinię te  twierdzenia  wariacyjne,  w  których po-
awiają  się poję cia  tensora polaryzacji  naprę ż enia  T i  odkształ cenia yj  grają ce  waż ną  rolę
w cał ej  teorii  oś rodków  wielofazowych.  Są  one zdefiniowane  nastę pują cymi  równoś ciami

T  =  ( C - C „ ) e,  n  =   (S0- S)o,

gdzie  Co, So  oznaczają  tensory  sprę ż ystoś ci  i  odkształ calnoś ci  dla  oś rodka  odniesienia,
za  który  moż na przyjąć  dowolny  oś rodek  (np. o  wł asnoś ciach  sprę ż ystych  jednej  z  faz
izotropowych lub o ś rednini tensorze sprę ż ystoś ci,  w sensie ś redniej  arytmetycznej).  Wpro-
wadzenie  tensorów  polaryzacji  prowadzi  do  zastą pienia  oś rodka  niejednorodnego  jedno-
rodnym  (mianowicie oś rodkiem odniesienia) obcią ż onym  polem  odnoś nego  tensora pola-
ryzacji.

Przytoczmy  obecnie  dla  przykł adu  jedno  z  twierdzeń  Hashina- Shtrikmana- Hilla dla "
pierwszego  zagadnienia  brzegowego:

2(E0- E) > f

gdzie  Eo  jest  energią  oś rodka  odniesienia  dla  zadanych  warunków  brzegowych,  zaś T*
oznacza wirtualne pole  tensora polaryzacji  naprę ż enia  (odpowiednio gł adkie). Dalszy  ciąg
rozwią zania  polega na przyję ciu  tego pola w postaci pola  fazami jednorodnego  (tj.  obsza-
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rami  stał ego,  lecz  w  ogólnoś ci  róż nego  dla  kolejnych  faz  izotropowych),  a  nastę pnie na

doborze  (z  warunku  ekstremum)  optymalnego  ukł adu  wielkoś ci  xf  dla  poszczególnych

faz.  D la przykł adu podamy  rozwią zanie  dla  modułu  obję toś ciowego,  dla  oś rodka  dwufa-

zowego

1

1

"»1

i

1  -

" l

1

3»>i

3"2

Wyraż enia  tego  typu  wyznaczono  dla  wielu  konkretnych przypadków  i  dla  róż nych  sta-
ł ych  sprę ż ystoś ci  (a  także  innych  własnoś ci  fizycznych).  Wyniki  przedstawia  się   zwykle
na  wykresach  w  zależ noś ci  od  koncentracji  faz;  krzywe  typu  x^\  «( 2)  wydzielają   obszar,
w  którym  musi  się   mieś cić  poszukiwana  wielkość makroskopowa  (x).

Aby  unaocznić  zakres  poszukiwań  podamy  niektóre  wyniki.  PAUL  [76]' wyznaczył
ograniczenia  dla  modułu  Younga;  analizę   oś rodków  dwufazowych  przeprowadził   H IL L
[44],  [48];  oś rodki  zbrojone  wł óknami  (mają ce  duże  znaczenie  techniczne)  analizowali
H ASH IN  [35],  H I L L  [46];  twierdzenia  energetyczne  w  uję ciu  klasycznym  stosowali  BERAN
i  MOLYNEU X  [4].  Pewną   modyfikację   metody  przedstawił   WALPOLE  [94];  rozszerzenie
badań  na  oś rodki  lepkosprę ż yste  przedstawili  ROSCOE  [80],  CHRISTENSEN  [19];  własnoś ci
zawiesin  z zastosowaniem  metod  harmonicznych  analizowali  RUBENFELD i  KELLER  [83];
rozwią zania  dla  zagadnienia  rozszerzalnoś ci  cieplnej  podali  ROSEN  i  HASHIN  [81]  oraz
LEWI N  [60]; problem  lepkoś ci  cieczy  analizował   H ASH IN  [34];  zastosowanie  metody  dla
polikryształu  przedstawili  H ASH IN  i  SHTRIKMAN  [39].  N ie  podajemy  tu  dość  obszerniej
literatury w  zakresie  stałej  dielektrycznej  i  ograniczamy  się   do prac  BERANA  [2] i  BROWNA
[10]  z  uwagi  na  wprowadzenie  elementów  statystycznego  opisu  geometrii  wewnę trznej;
wiele  rezultatów  zebrał   w  swej  ksią ż ce  BERAN  [1].

Dalszy  rozwój  metod  przybliż onych  zwią zany  bę dzie  niewą tpliwie  z  rozszerzeniem
zakresu  założ eń  o oś rodku  poza  koncentrację   faz,  tj.  uwzglę dnieniem  dalszych  informacji
o  geometrii  wewnę trznej,  co  pozwoli  na  dalsze  zacieś nienie  uzyskiwanych  nierównoś ci.
G łówny  (aczkolwiek  nie jedyny)  nurt  poszukiwań  wią że  się   z  rozwojem  metod probabili-
stycznych.

5. Uję cie  korelacyjne

Z  przyczyn  omawianych  powyż ej  należy  przewidywać,  że  uję cie  statystyczne  bę dzie
okreś lało  w  przyszłoś ci  gł ówny  kierunek  poszukiwań,  przy  czym  postę py  bę dą   zwią zane
z  rozwojem  teorii  operatorów  i  równań  stochastycznych.

D la  wprowadzenia  w  to  zagadnienie  przyjmijmy,  że  mamy  ogólnie  operator róż nicz-
kowy  liniowy  rzę du  drugiego

n  - •   V  d2  .  V ,  S
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i  że  równanie  rozważ anego  problemu  fizycznego  ma  postać

D<P=f,
gdzie  99 jest  szukaną  funkcją,  a/ oznacza  niejednorodność  (w chwili  obecnej  nie  precyzu-
jemy,  czy chodzi o funkcję  skalarną  czy  tensorową;  dla ustalenia  uwagi  pomyś lmy  o  rów-
naniu  Lamego, gdzie  cp  oznacza pole przemieszczeń, a / po le  sił   obję toś ciowych).

Moż emy rozróż nić trzy przypadki:  1) D jest operatorem deterministycznym,  a/ funkcją
losową, bą dź  tez warunki  brzegowe  są  losowe  (zauważ my,  że  losowość  warunków  brzego-
wych  może  wynikać  zarówno  z  losowoś ci  funkcji  na  brzegu  —•  np.  obcią ż enia  lub  prze-
mieszczenia, jak  i z losowoś ci  geometrii samego  brzegu); jest  to w  szczególnoś ci  przypadek
losowego  obcią ż enia  konstrukcji  (jednorodnych),  zwią zany  blisko  z  problematyką  bez-
pieczeń stwa konstrukcji;  obejmuje  on m.in. prawie całą dynamikę statystyczną  konstrukcji;
2) D jest operatorem losowym  (/ może być funkcją  losową  lub deterministyczną ); ten przy-
padek obejmuje  m.in. teorię  (liniową) oś rodków  stochastycznych wielofazowych;  3) D jest
operatorem  losowym  skorelowanym  z funkcją  73; oznacza  to, że wł asnoś ci oś rodka  zależą
od  tejże  funkcji,  co  w  szczególnoś ci  zachodzi  przy  przejś ciu  do  zjawisk  nieliniowych  (fi-
zycznie).

W  każ dym  z  wymienionych  przypadków  poszukiwana  funkcja  cp staje  się  losową
i  operator  D  (niezależ nie  od  tego  czy jest  deterministyczny  czy  stochastyczny)  działa  na
funkcję  losową.  Tym  samym  nie  może  on  być  zdefiniowany  w  zwykły  sposób,  gdyż  nie
moż na  mówić  o  zbież noś ci  funkcji  losowej  (wystę pują cej  przy  definiowaniu  pochodnej)
w  zwykł ym  sensie;  zwykle korzystamy  z  definicji  pochodnej  w  sensie  zbież noś ci  ś rednio-
kwadratowej  (l.i.m.). Jeś li operator jest stochastyczny, jak  np. w przypadku  (2) (tzn. współ-
czynniki  # y, bt, c  są  funkcjami  losowymi),  to  w  ogóle  musimy  zacząć  od  jego  definicji
(zauważ my,  że w  sensie deterministycznym nie moglibyś my  nawet  okreś lić  typu  równania,
zależ nego  od współ czynników). Ograniczymy  się  tutaj,  dla  ilustracji,  do podania  definicji
(ś ciś lej, jednej z istnieją cych  definicji)  operatora  stochastycznego.  Najpierw  wprowadzamy
poję cie  uogólnionej  zmiennej  losowej  w  nastę pują cy  sposób:  niech  (Q,jrf,fi)  bę dzie
przestrzenią probabilistyczną,  gdzie Q  oznacza zbiór zdarzeń elementarnych, sś  a—algebrę
podzbiorów  tego zbioru, / J, miarę zupeł ną unormowaną na tych podzbiorach. N iech z kolei
(9£', Ś S) oznacza  przestrzeń  mierzalną,  gdzie  9£ jest  przestrzenią  oś rodkową  Banacha,  S$
a — algebrą  podzbiorów  borelowskich.  Wówczas  uogólnioną  zmienną  losową  nazywamy
przekształ cenie  x(co):Q  -+  SC,  jeś li  {co:x(co)  eB}  es/  dla  Beffl  (warunek  zachowania
prawdopodobień stwa).  Operatorem losowym  nazywamy  przekształ cenie T(co) :Q X 3C  - >•  9£,
jeś li  r(co)[x] jest uogólnioną  zmienną  losową  z wartoś ciami w  $E,  dla  każ dego  x  e X.  Jeś li
operator jest  liniowy  ograniczony  to mówimy  o endomorfizmie  losowym.

N ie kontynuując  tych abstrakcyjnych  rozważ ań  wyjaś nimy  tok  rozwią zania  uż ywając
«ję zyka  deterministycznego))  i  ograniczając  się  na  razie  do  przypadku  (1).  Uś redniając
obustronnie  równanie problemu otrzymujemy  (uwzglę dniają c,  że  D jest  deterministyczny)

Dq> = / .

Jest  to równanie  (w którym wszystkie elementy są  deterministyczne) na-  ś rednią  funkcję  y.
Chcąc  wyznaczyć  funkcję  momentu  korelacyjnego  wypisujemy  równanie  dwa  razy  dla
róż nych  argumentów  i  mnoż ymy  stronami

=f(x t)f(x2),
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po  czym  znowu  uś redniamy

=   <fifz>,

w czym nawiasy  < >  oznaczają  operację  uś redniania, a ZX2) jest skrótowym  zapisem  opera-
ratora  IV  rzę du  dział ają cego  na  funkcję  argumentów  Oci.Xj);  otrzymaliś my  więc  rów-
nanie  IV  rzę du  na  funkcję  korelacyjną  (niescentrowaną) cpicp2  =   <c?i  ip2>-   Postę powanie
to  moż na  kontynuować  w  sposób  oczywisty,  otrzymując  równania  (deterministyczne)
na  funkcje  korelacyjne  dowolnego  rzę du,  co  rozwią zuje  problem.

Rozwią zanie  przedstawia  się jeszcze  proś ciej, jeś li podanie funkcji  Greena dla problemu
deterministycznego  nie  nastrę cza  trudnoś ci;  wówczas

cp  =  G*f,

gdzie  G  jest  operatorem  cał kowym  z  funkcją  G reena jako  ją drem.  Uś redniając  kolejno,
w  sposób  identyczny  jak  poprzednio,  otrzymujemy  od  razu w postaci  jawnej  wyraż enia
na  poszukiwane  funkcje  korelacyjne:

itd.

Przechodząc do operatorów stochastycznych  [przypadek  (2)]  i do  teorii  oś rodków  wie-
lofazowych  napotykamy  trudność  wynikają cą  z  niemoż noś ci  bezpoś redniego  uś rednia-
niania  lewej  strony  równania  (gdyż  <D<p> ̂   Dq>).  Widać  stą d,  że poż ą dane  był oby  spro-
wadzenie zagadnienia do obcią ż enia oś rodka jednorodnego (któremu odpowiada  operator D
deterministyczny)  jakimś  polem  losowym.  Jest  to, jak  widzieliś my  w  p. 4,  moż liwe,  przy
czym  polem  tym jest pole  tensora  polaryzacji  T.  N p.  dla  zagadnienia  Lamego  otrzymuje
się  równanie

s  Z,o«+ divT  =  0,

gdzie  Lo  jest  operatorem  Lamego  dla  oś rodka  odniesienia  (jednorodnego)  o  tensorze
sprę ż ystoś ci  Co.  Przechodząc  do  przedstawienia  cał kowego  otrzymuje  się  nastę pują cy
wynik  koń cowy,  rozpisany  we  współ rzę dnych  kartezjań skich

r
=   <^ijki^ki(x)+   J  AIJkl(x,  £)tkl{t;)dV,

ami  =  —  ]xra.JGk(Lij)tiidS,

Xi—i  i
1  r  '

który  zapisujemy  krótko  w  postaci  operatorowej

e =   AT,

Tutaj  e jest  poszukiwanym  polem  tensora  odkształ cenia,  G  tensorem  Greena  dla  zagad-

nienia  Lamego,  /   wartoś cią  gł ówną  cał ki  (osobliwej),  § cał ką po  mał ej  sferze  o  promie-

niu  r,  C punktem  bież ą cym,  a,  jak  widać,  pewnym  stał ym  tensorem.  Ponieważ  pole  x

zależy  od pola  c  otrzymujemy  równanie  cał kowe

e  =   eo+AcE,
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gdzie  e0  jest  rozwią zaniem  dla  oś rodka  odniesienia  (jednorodnego)  oraz  c =   C—Co.

Podobne  równanie  otrzymujemy  dla  pola  tensora  polaryzacji.  Rozwijając  te  równania
w  szeregi  typu  N eumanna i uś redniając  wyraz po  wyrazie  otrzymujemy  nastę pują cy  wzór
koń cowy  na  makroskopowy  tensor  sprę ż ystoś ci

A  =   / + / I l 2 < c2 >+ / l 1 2 3< c2 c 3 >+  ...

B  =   < c i> + A2< c1c2> + / l 1 2 3< c1C 2C 3>+ • ••

gdzie  A12,A12  , ...  oznaczają   operatory  iterowane  po  punktach  odpowiednio  ^ I , A : 2 ;

X I > *2 J * 3  ;  itd.

Jak  widać,  do  pełnego  rozwią zania  konieczna  jest  znajomość  funkcji  korelacyjnych

dowolnego  rzę du, ( O ,  <c: c2>, .... Wyraż ają   się   one dla  faz  izotropowych  nastę pują co:

< c x c 2  ...  c„ > =   ]>jPkx...kn(Xi,  • ••  x„)cklck2...  c k „ .

Tutaj pku„jt„  jest  prawdopodobień stwem zdarzenia  polegają cego  na  tym,  że  w  ustalonym
zbiorze  punktów  xit  ..., xn  punkt  xx  jest  poł oż ony w  fazie  klt  punkt  x2  w  fazie  k2  itd.,
zaś  ckn  =   Ck"~  CQ.  Widać  stąd  wyraź nie,  że  funkcje  korelacyjne  zależą   od  geometrii
wewnę trznej  oś rodka.

Przy  naszkicowanym  rozwią zaniu  wyłania  się   oczywiś cie  szereg  kwestii  matematycz-
nych, np. gładkoś ci  funkcji,  zbież noś ci  szeregów  itp. Rozwią zanie  powyż szego  typu,  przy
zastosowaniu  tensora polaryzacji,  zostało podane przez  EIMERA  [23], [25]. Wydaje  się ,  że
prowadzi  ono  najszybciej  do  celu,  aczkolwiek  nie jest  jedynym  moż liwym.  Uogólnienie
założ eń matematycznych podał   TRZĘ SOWSKI  [92].'Rozpatruje  on zagadnienie w  kontekś cie
przestrzeni  Sobolewa  funkcji  róż niczkowalnych  w  sposób  uogólniony  i  dochodzi  do
wniosku,  że  wyniki  uzyskane  przy  silniejszych  zał oż eniach obowią zują   również,  gdy  ma-
teriał   nie zachowuje  się   jak  oś rodek  cią gły  w  stanie  równowagi.

Kierunek  rozwoju  polegają cy  na  ś cisłym  rozwią zaniu  probabilistycznym  został  zapo-
czą tkowany  przez  LIFSZYCA  i  ROZENZWEIGA  [62], 1946.  Również  pionierską   rolę   odegrały
prace  BROWNA  [10]  (problem  dielektryczny)  i  PRAGERA  [78]  (problem  dyfuzji).  W  kon-
tekś cie  pola  elektrycznego,  z  opisem  do  dwupunktowych  funkcji  korelacyjnych  wł ą cznie
problem  został  opracowany przez  BERANA  i  MOLYNETJX  [4].  Teoria  polikryształu  została
rozwinię ta przez  KRÓNERA  [55], [57]; warto  tu też wymienić prace  HERSHEYA  i  DAHLG RENA
[41]  oraz  KNEERA  [53].  Kierunek  probabilistyczny  był   szeroko  rozwijany  przez  autorów
radzieckich. Wymienić tu moż na prace  DARINSKIEGO i  SZERMIERGOWA  [21],  FOKINA i  SZER-

MIERGOWA  [29], ŁOMAKIN A [66], BOŁOTINA i  MOSKALENKI  [9] ,  CHOROSZUNA  [18],  WOŁKOWA

i  KLINSKICH A  [98];  ta  ostatnia  zajmuje  się   zwłaszcza  analizą   pól  losowych.  Rozwinię cia
na  zagadnienia  brzegowe  i  oś rodki  lepkosprę ż yste  podał   autor  niniejszego  szkicu  [24],
[25].  Obszerną   dyskusję   całoś ci zagadnienia moż na znaleźć w  ksią ż ce  BERANA  [1].

Aczkolwiek  zasadnicza  droga  rozwią zania  zagadnień  liniowych  metodą   funkcji  kore-
lacyjnych  jest już  dziś dostatecznie jasna,  to jednak  stosunkowo  niewiele zrobiono w zakre-
sie zastosowań  teorii do całej masy konkretnych zagadnień. Wydaje  się , że na przeszkodzie
takiej  «rozbndowie  wszerz»  popartej  pomiarami  doś wiadczalnymi,  stoi  brak  odpowied-
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nich  metod  takich  pomiarów,  zwłaszcza  korelatorów  mechanicznych i  należ ałoby  ż yczyć
sobie  wzmoż enia  wysił ków  w  tym  kierunku.

6.  Rzut oka  w przyszł ość

Powyż szy  szkic jest  daleki  od  kompletnoś ci, gdyż  staraliś my  się   skoncentrować  uwagę
na  kluczowych  kierunkach rozwoju.  Pominę liś my szereg metod o mniejszym  zasię gu takich,
jak  np.  metody «self consistent))  i  «smearing- out» por.  H IL L  [48],  BUDIANSKY  [14],  KERNER

[52],  a także  metody  funkcjonalne,  typu  stosowanych  w kwantowej  teorii  pola.  Również
pominę liś my  obszerną   problematykę   dynamiczną   i falową , gdyż  rozwija  się   ona  głównie
w  kontekś cie  dynamiki  statystycznej,  stanowią cej  oddzielną   dyscyplinę.  To  samo  doty-
czy  zagadnień  elektrostatyki  i elektrodynamiki;  interesują   one w  mniejszym  stopniu me-
chaników. Wydaje  się , że rozszerzenie poszukiwań  na zagadnienie/ a/ owe, w tym problema-
tykę   elektrodynamiki,  wyznacza  jeden  z  kierunków  rozwoju  teorii.

N atomiast  chcielibyś my  jeszcze  powiedzieć  kilka  słów  o  zagadnieniach  nieliniowych
w  kontekś cie  zjawisk  plastycznoś ci.  Celem  jest  tu  okreś lenie  zachowania  się  materiału
polikrystalicznego  i  wielofazowego  przy  znanym  zachowaniu  poszczególnych  krystali-
tów.  Wskutek  plastycznego  pł ynię cia  sieci  krystaliczne  ulegają   obrotom,  co  zwykle  się
pomija,  pomijając  tym  samym  efekt  anizotropii  generowanej  tymi  zjawiskami.  Podsta-
wowe prace zawdzię czamy  tu TAYLOROWI  [88].  (dyskusja  ogranicza się  do sieci  kubicznych
centrowanych) oraz  [89]'  (zwią zek  naprę ż enia z  odkształ cenia przy  obcią ż eniu  jednoosio-
wym).  Kluczowym  zagadnieniem  jest  tu  okreś lenie  aktywnego  systemu  poś lizgu,  np.
za  pomocą   odpowiednich  zasad  minimalizują cych  oraz  ustalenie  miejsca  poś lizgu.  Prze-
glą dy  wcześ niejszych  prac  moż na  znaleź ć  u  BISHOPA  i  H ILL A  [6]  oraz  COTTRELLA  [20].
Rozszerzenie  metod  Taylora,  m.in.  na  krystality  sprę ż ysto- plastyczne  przeprowadził   LI N
[63],  PAYNE  [77]  i  in.  Warto  zauważ yć,  że zał oż enia, z  uwagi  na  stopień  trudnoś ci, są   tu
znacznie  bardziej  ograniczone  niż  w  teorii  liniowej,  np.  przyjmuje  się   jednorodne  pole
odkształ ceń  cał kowitych. W  innym  uję ciu  rozważa  się   krystalit  jako  kulę   izotropową   za-
nurzoną   w  oś rodku  sprę ż ystym  (BUDIANSKY,  H ASH IN,  SANDERS  [15]), w  czym  moż na  od-
naleźć  podobień stwo  do  teorii  zawiesin  rzadkich,  a  nawet  z  uwzglę dnieniem  w  pewien
sposób  oddział ywań wzajemnych  inkluzji  (KRON ER  [56]). Z powodu  tych  upraszczają cych
zał oż eń  teoria  plastycznoś ci  polikryształu  stoi  «na  pograniczu))  teorii  oś rodków  wielofa-
zowych,  lecz nie ma powodów,  by  w przyszłoś ci nie miała nią  być w pełni  obję ta.

Istotne  rozszerzenie  i  pogł ę bienie  teorii  oś rodków  wielofazowych  zarysowuje  się
w  kontekś cie  przejś cia  do  mechaniki  nieliniowej  (geometrycznie),  skąd  dopiero  z właś ci-
wego  punktu  widzenia  moż na  ocenić  przybliż enie  liniowe,  jak  również  naszkicowaną
problematykę   plastycznoś ci.  Okreś li  to  niewą tpliwie  drugi  istotny  kierunek  rozwoju.

Szkic  niniejszy  nie  obejmuje  problematyki  badań  eksperymentalnych  oś rodków  wielo-
fazowych.  Są   one  prowadzone  w  licznych  przodują cych  oś rodkach  naukowych  i  to  na
dużą   skalę,  z  uwagi  na  znaczenie  techniczne róż nego  typu  materiał ów  «wzmocnionych»,
lecz wydają   się  biec torem równoległ ym, niezależ nym od rozwoju  teorii. O jednej z przyczyn
(trudnoś ci  ustalenia  geometrii  oś rodka)  wspomnieliś my  już  wyż ej.  Warto  zwrócić  uwagę
na  dwie,  obiecują ce  metody  eksperymentalne  (w  sensie  moż liwego  powią zania  z  teorią ),
mianowicie  analizy  strukturalnej  (metoda proszkowa  Debye'a —  Scherrera w monochro-
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matycznej wią zce promieni Roentgena) oraz analizy  widmowej  dla oś rodków, gdzie  dyspo-
nujemy  długoś ciami  fal  zbliż onymi  do  rozmiarów  ziaren.

Przyszłość  powinna  przynieść  ustalenie  zwią zków  (zrazu  korelacyjnych,  w  dalszej
przyszłoś ci  być  może  opartych  na  rozwią zaniach  teoretycznych)  mię dzy  parametrami
okreś lają cymi  warunki  wytwarzania materiał ów a strukturą   (geometrią)  oś rodka.  Jest  to,
być moż e, najbardziej  perspektywiczny  kierunek rozwoju,  który pozwoli w peł ni opanować
problem  projektowania  materiał ów o poż ą danych wł asnoś ciach.
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P  e 3  IO  M e

TEOPHfl  MHOrO*A3HLI X  CPEJi;

PaSoTa  HiweeT  O63OPH ŁIH  xaparaep.  H3JiOH<eHti  ocHOBHfaie  noroiTHJi,  Taraie  Kai< onpeflejienHH 3ep-

Ha,  (ba3bi  H  Tn.3  a TaKwe HcxoflHtie  npeanojioweHHH  H npeflivieT  HccnefloBanHft  namiośi Teopiw, B  ^aci-

HOCTH BbiBOfl onpeflejtaioiUHX  ypaBHeHHH flJist MHorocba3Hbix cpefl.  Hapjjfly  co  cneujiajitHbiMH  MeTOflaMH,

K  6ojiee  y3KHM  o6nacTHM  npHMeHetfflfl,  HanpHinep  K  TeopHH  cjia6bix  paMBopoB,  TeopHH

c  cbJiyKTyaijHOHHbiivui  H3MeHeHUHMH  CBOHCTB  H  n p .,  BHHMairae  cocpeflOTo^eno  Ha:  1°

HOM noflxofle,  HcnonB3yiomeM  npHS^HacenHwe  iweToflbi  pemeHHHj  nyTeiw BKOTOMCHHH  HCKOMBIX

B  HeKOToptie  HepaBeHCTBa,  2°  BepoHTHOcTHOM  noflxoflej  Hcnojib3yiomeM   TO^Hbie  peruerom  B

BO3BpaciaK>mero
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Bonpocbi  H3Jio>KeHbi  B  npHJioiKeHHH  K  TeopHH  yn pyrocra  MHoroi|)a3Hbix
yi<a3aHw,  oflHaKo,  H  flpyrne  BO3MO>KHOCTH  HX npHJioKenirii.  OTMCTeHM   B03Mo>KHtie  HanpaBJieHHH
pa3BHTHa  TeopHH, B *mcTH0CTH B oGnacTH BOjraoBbix  3aflai3  TeopHH njiacTH^HOcTH, a  Taione
ee  CBH3H c  (j)H3HK0- MexaHErqecKHM   npOH3Bo,n;cTBOM

S u m m a ry

THEORY  OF  MULTI- PHASE MEDIA

The  paper provides  a  survey  of  the present  state and basic  trends  of  the  theory.  Following  topics are
dealt with:  basic  definitions  (grain, phase,  etc.), field  of  research  (in particular, macroscopic  constitutive
equations), fundamental  assumptions.  Apart  from  some special  methods  (e.g.  dilute suspensions,  fluctua-
ting  inhomogeneities), main attention is  focused  on  (1) variational  approach  (approximate  solutions, clo-
sing inequalities  for  effective  quantities),  (2) probabilistic  approach  (exact  solutions  in  the form  of  series
according  to correlation functions  of  increasing  order). Problems are mainly  tackled  in the context  of  the
theory  of  elasticity,  other fields  of  applications,  however,  being  also  pointed  out.  Some possible  future
trends are discussed,  especially  the wave problem,  theory  of micro-  and macro- plasticity,  relations  to che-
mical  physics  of  manufacturing  of  materials.
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